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用 途
造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁などの突合せおよびすみ肉溶接。

使用特性
G-50は薄板への適用性に優れ、特に細径ワイヤを用いる高速溶接、例えば２mm程
度の薄板は約３００cm／minの速度での溶接が可能です。
G-60は薄・中板での汎用性に優れ、特にさび、スケール、油、よごれなどに鈍感で、
耐ブローホール、耐ピット性が優れています。

作業の要点
①４mm以下の薄板の溶接には、直流ワイヤプラス（定電圧特性）が適しています。
②高速溶接の場合、電圧が高すぎるとブローホールが発生しやすくなります。
③１０２ページを参照してください。

軟軟
鋼鋼
・・
４４９９００
NN／／mmmm２２
級級
高高
張張
力力
鋼鋼
（（
ササ
ブブ
ママ
ーー
ジジ
アア
ーー
クク
溶溶
接接
））

溶接材料 C Si Mn P S
備 考

鋼 種 板厚 mm

G-50／US-36 ０．１２ ０．２０ １．３６ ０．０１３０．０１３ SM４００B １９

G-60／US-36 ０．１０ ０．２７ １．３４ ０．０１６０．０１５ SM４００B １９

溶接材料 降伏点
N／mm２

引張強さ
N／mm２

伸び
％

吸収エネルギー J 備 考

２０℃ ０℃ －２０℃ 鋼 種 板厚
mm 熱処理

G50／US-36 ３９０ ５００ ３０ ５４ ３５ ２６ SM４００B １９ 溶接のまま

G60／US-36 ３８０ ４８０ ３１ ７３ ４３ ２３ SM４００B １９ 溶接のまま

板厚
mm

ワイヤ径
mm 開先形状 パス 電流

A
電圧
V

速度
cm／min 備 考

１９ ４．８

１ ８００ ３４ ４０ 両面
１層溶接
フラックス
１２×１５０２ ９００ ３６ ３５

G-50
G-60／US-36

JIS Z３１８３ S５０２-H該当
AWS A５．１７ F７A２-EH１４該当

薄・中板一般構造物の溶接用

�溶接金属の化学成分の一例（％）

�溶接金属の機械的性質の一例

�溶接条件の一例（AC）

船級認定／G-60／US-36：NK，AB，LR，NV，BV，CR
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